Test de fin de séquence sur le mastic
Nom :…………………………
Prénom :……………………
Date :………………………

Dans ce test, tu vas devoir répondre à un certain nombre de questions. 
1. Lis les questions avant de regarder les documents afin d’orienter ta lecture ou ton attention pendant la vidéo

2. Prends connaissance des documents suivants :
· Apprendre les bases en carrosserie (Réaliser la finition au mastic)
https://www.youtube.com/watch?v=_eSE_I8JFsI
· [bookmark: _GoBack]Le cours « La préparation des fonds et ses produits de réparations » (en annexe sur le blog)

3. Réponds aux questions suivantes
1- Quel est le but de la remise en forme par garnissage ( par remplissage chimique) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2- Nomme les 2 principaux éléments qui composent un mastic.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour t’aider : Cours « La préparation des fonds et ses produits de réparations » p.4
3- Quels sont les 3 types de mastics utilisés en carrosserie et en peinture automobile ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour t’aider : Cours « La préparation des fonds et ses produits de réparations » p.3
4- A quoi sert un mastic ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pour t’aider : La vidéo Apprendre les bases en carrosserie (Réaliser la finition au mastic)
5- Qu’est ce que la polymérisation ? Comment se produit-elle ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour t’aider : Cours « La préparation des fonds et ses produits de réparations » p.3
6- Comment pouvez-vous éliminer les défauts restants suite au premier ponçage du mastic ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pour t’aider : La vidéo Apprendre les bases en carrosserie (Réaliser la finition au mastic) / Cours « La préparation des fonds et ses produits de réparations » p.5
7- Citez les mastics polyesters les plus utilisés ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour t’aider : Cours « La préparation des fonds et ses produits de réparations » p.3




































8- Quelle règle faut-il utiliser afin de poncer correctement le mastic polyester ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour t’aider : La vidéo Apprendre les bases en carrosserie (Réaliser la finition au mastic)
9- Quelles sont les proportions de mélange du peroxyde (durcisseur) dans le mastic polyuréthane ? Est-ce 3% ou 10% ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pour t’aider : Cours « La préparation des fonds et ses produits de réparations » p.3
10- Quelles sont les EPI à utiliser lors du ponçage ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pour t’aider : La vidéo Apprendre les bases en carrosserie (Réaliser la finition au mastic)


































































